





{3 tratamento de juntas aparentes

* juntas aparentes abertas

»» RECOMENDACOES

« Utilizar placas de bordas quadradas.
» Espacamento minimo entre as placas: 3 mm.
* A junta devera estar limpa para perfeita aderéncia do selante.

« Utilizar selante de preenchimento (silicone ou elastomeros adequados), principalmente no uso externo

sujeito a intempéries.
* A aplicacdo deve ser cuidadosa, garantindo a estanqueidade ao longo de toda a junta.
* Juntas rebaixadas podem ser feitas com a deposicao direta de uma fina camada de selante (figura 2).

» Para melhorar o desempenho de selantes flexiveis, a largura da junta (“x”) deve ser superior a profundidade

do selante (P). Fator de forma do selante: x/ P > 1(figura 3).

* Juntas niveladoras requerem a insergao de um fundo de junta, tipo cordao de polietileno expandido ou

similar (figura 4).

* As cabecas dos parafusos devem ser tratadas com massa cimenticia BrasiMassa em duas maos, cuidando

para que a segunda mao seja aplicada apds a cura da primeira mao (6 horas).
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{3 tratamento de juntas aparentes

e juntas aparentes com matajunta

»» RECOMENDACOES

« Utilizar placas de bordas quadradas.

« E recomendado o uso de fita adesiva dupla face (polietileno expandido ou neoprene) no uso externo,
aplicada nos montantes (pegas verticais) e guias (pegas horizontais), para garantir estanqueidade a agua e
melhorar o desempenho acustico do sistema (figura 1).

« Para perfil matajunta tipo cartola (de PVC, aco ou aluminio), a profundidade “P” do perfil deve ser menor que
a espessura “Y” da placa (figura 2).

e A largura “L” do perfil matajunta tipo cartola deve ser < 12,7 mm ou %2” e a distancia maxima entre
placas “D” =16 mm (figura 3), para permitir a movimentacao de expansao e retracao da placa e garantir

uma boa fixacéo.
» Perfis matajunta de sobrepor (PVC, aluminio ou madeira) devem ter a largura “L1” = 25 mm ou 1” (figura 4).

* As cabecas dos parafusos devem ser tratadas com massa cimenticia BrasiMassa em duas maos, cuidando

para que a segunda mao seja aplicada apds a cura da primeira mao (6 horas).
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